Задания для самостоятельной работы №10. Химические испытания 

             Вопросы для обсуждения:
1. Что такое химические испытания в контексте создания космических аппаратов?
2. Какие цели преследуют химические испытания при разработке КА?
3. Почему важен анализ дегазации материалов и компонентов в условиях вакуума?
4. Какие вещества считаются вредными для оптики, электроники и теплозащиты КА?
5. Что такое TML (Total Mass Loss) и CVCM (Collected Volatile Condensable Materials)?
6. Какие методы используются для оценки газовыделения конструкционных и покрывных материалов?
7. Какие материалы должны проходить обязательные химические испытания перед применением на КА?
8. Как дегазация может повлиять на качество космических снимков и чувствительных датчиков?
9. Что такое коррозионная стойкость материалов, и как она проверяется?
10. Какие химические испытания проводят для оценки стойкости к агрессивным средам (ракетное топливо, кислоты, щёлочи)?
11. Почему важно тестировать герметичность баков, трубопроводов и камер с химическими веществами?
12. Какие методы используются для оценки устойчивости покрытий к УФ-излучению и окислению?
13. Как влияет воздействие солнечного излучения на химический состав поверхностей КА?
14. Что такое термо-вакуумное старение и зачем оно применяется?
15. Как оценивается стабильность клеевых, герметизирующих и лакокрасочных материалов в условиях космоса?
16. Какие стандарты регламентируют химическую чистоту для элементов, находящихся рядом с оптическими системами?
17. Почему важно проводить анализ на присутствие галогенов, силиконов, углеводородов в материалах?
18. Как проводится контроль качества химических реагентов, используемых при сборке КА?
19. Какие последствия могут возникнуть в полёте из-за использования непроверенных химических материалов?
20. Как оформляются протоколы химических испытаний и кем они утверждаются?

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Составьте таблицу с основными видами химических испытаний материалов, используемых в КА (цель, метод, допустимые значения).
2. Опишите методику оценки дегазации материала (TML и CVCM) и её значение для эксплуатации КА.
3. Подготовьте краткий отчёт о химических требованиях к материалам, используемым вблизи чувствительной оптики (например, телескопа или камеры наблюдения).
4. Найдите и опишите один известный случай, когда дегазация или химическая нестабильность вызвала отказ или снижение эффективности КА.
5. Разработайте перечень химических испытаний, которые необходимо провести перед использованием нового композитного материала в конструкции спутника.
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